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Granillas Vetrosas para Monoporosa

Coef. Dilatacior] TEMPERATURA
CcODIGO DESCRIPCION Granulometria| (x107) COCCION CICLO
GFRV-1014| Vetrosa para BR y monoporosa 0,05-0,14 56 1020 -1140 C | 45’ -60’
GFRV-1015| Vetrosa para BR y monoporosa 0,05-0,31 56 1020 - 1140 C | 45 -60’
GFRV-1016| Vetrosa para BR y monoporosa n.d. 56 1020 — 1140 C | 45 -60’
GFMV-3046| Vetrosa para BR y monoporosa n.d. n.d. 1020 — 1140 C | 45 - 60’
GFMV-3047| Vetrosa para BR y monoporosa n.d. n.d. 1020 - 1140 C | 45’ -60’

N.B.: Recomendamos efectuar siempre las prlielfiaarpseantes de la produccion, en cuanteesparsabilizaremos del material accidentalifzeite da
Para cualquier otra informacion técnica salhecéd pronsulten la correspondiente fichaidadsegur




